)

)

)

MEMBRANES POTASSIUM SILICATES EPOXY A EPOXY B N Oif?LﬁS' FURANE VINYL ESTERS POLYURETHANE A POLYURETHANE B
CHEMICAL SAUEREISEN 5SNFA, 6B, 6M, 10 & 4HB-EN, SNF,
18A 3I5m SAUEREISEN 89 TKE 65 8 54 Series :;3 s;riex; 4HB & 19 Series 10EN & 12p 10VE, 14VE 93PU Series 20E, 20P, 91 & 92
33EN Series
FORMIC ACID NR NR R R R NR NR s R R S S
GLYCERYL ACETATES NR s NR R R S s 5 R s R S
HYDROBROSMIC ACIHD S S R R R s NR 8 R L] S S
HYDROCHLORIC ACID, DILUTE R R R R R R R R R R R R
HYDROCHLORIC ACID, CONC 8 S R R R s NR R R R S NR
HYDROCYANIC ACID S S R R R 8 s s R R s s
HYDPROFLUORIC ACID, DILUTE ] 5 R NR NR s NR R R* S S S
HYDROFLUORIC ACID, CONC NR NR s NR NR NR NR s s NR NR NR
HYDROGEN PEROXIDE s S 5 -] s - NR R NR s R S
HYDROGEN SULPHIDE ] s R R R R s R R R R s
HYPOCHLOROUS ACID S 5 5 R R s NR R s S -] S
IODINE 5 S R R R s s s NR S ] S
LACTIC ACID, DILUTE R S R R R S S R R R R R
LACTIC ACID, CONC s NR R R R NR NR NR R R R NR
LEAD CHLORIDE R R R R R R R R R R R R
LEAD NITRATE S s R R R s NR R s R R S
MAGNESIUM CHLORIDE R R R R R R R R R R R R
MAGNESIUM SULPHATE R R R R R R R R R R R R
MALEIC ACID E] 5 5 R R S NR 8 R R R S
MANGANESE SALTS R R R R R R R R R R R R
METHANOL NR S NR R R s S R R NR s 3
METHYL ETHYL KETONE NR NR NR R R NR NR S R NR s NR
METHYLENE CHLORIDE NR NR NR R R NR NR s R NR H NR
NAPHTHALENE NR NR NR R R S R -] R R R NR
NICKEL SALTS R R R R R R R R R R R R
NITRIC ACID, DILUTE R S NR R R -3 NR R s R R -3
NITRIC ACID, CONGC NR NR NR R R NR NR NR NR L] NR NR
NITROGLYCERINE NR NR NR R R s NR H] 5 5 s NR
OILS, MINERAL H R NR R R R $ R R R R s
OLEIC ACID 5 R HR R R R NR R R R R ]
OXALIC ACID s R NR R R R R R R R R R
PERCHLORIC ACID NR NR NR R R NR NR s NR s $ NR
PHENOL NR NR NR R R s NR s R S R NR
PHOSPHORIC ACID, DILUTE R R R R R R 1] R R R R R
PHOSPHORIC ACID, CONC s NR R R R NR NR s R R S NR
PHTHALIC ACID 5 s R R R R NR R 5 R R LS
PICRIC ACID 8 L3 NR R R S NR S H S 5 s
POTASSIUM BICHROMATE NR L3 NR R R s 5 R R ] R 5
POTASSIUM CARBONATE R R R NR NR R R R R R R R
POTASSIUM CHLORIDE R R R R R R R R R R R R
POTASSIUM HYDROXIDE R R s NR NR R R R R R R R
POTASSIUM NITRATE R R R R R R R R R R R R
POTASSIUM SULPHATE R R S R R R R R R R R R
SALICYLIC ACID R R R R R R R R R R R R
SHLICON TETRACHLORIDE S s S R R R NR R S 8 R NR
SODIUM BICARBONATE R R R S s R R R R R R R
SODIUM BISULPHATE R R R R R R R R R R R R
SODIUM CARBONATE R R R NR NR R R R R R R R
SODIUM CHLORIDE R R R R R R R R R R R R

R = RECOMMENDED

NR = NOT RECOMMENDED

8§ = SPLASH SPILLAGE

*= USE CARBON FILLED GRADE




